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Ц Е Н О Р А З П И С 
 

НА ИЗВЪРШВАНИТЕ НА ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ  от 

ИЗПИТВАТЕЛНА  ЛАБОРАТОРИЯ  към  ДРАГИЕВ И КО” ООД 
 

СЕРТИФИКАТ   ЗА АКРЕДИТАЦИЯ  РЕГ. №:  99 ЛИ/27.10.2022 г. валиден до 30.09.2025 г. 
ИЗДАДЕН ОТ ИА „БСА” съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 

 
№ по 
ред 

 
Наименование на показателя 

Цени 
в лв. 

без ДДС 

Цени 
в евро 

І Скални материали   
1 Вземане на проба, сушене /БДС EN 932-1 / 50 25,5 
2 Зърнометричен състав /БДС  EN 933-1 и фина фракция  85 43,4 
3 Индекс на плоски зърна FL  /БДС  EN 933-3/ 100 51 
4 Коефициент на формата SI  /БДС  EN 933-4 / 90 45,9 
5 Пясъчен еквивалент /БДС EN 933-8/  110 56,1 
6 Дробимост по Лос Анджелис  /БДС EN 1097-2/  165 84,2 
7 Съдържание на вода /БДС EN 1097-5/ 50 25,5 
8 Плътност на зърната и абсорбция на вода /БДС EN 1097-6/ 150 76,5 
ІІ Почви строителни   
1 Определяне на еластични и деформационни модули / БДС 15130 / 160 81,6 
2 Плътност на място /AASHTO T191/ 70 35,7 
3 Стандартна плътност при оптимално водно съдържание по Proctor / 

БДС EN 13286-2/ 
190 97 

ІІІ Битуми нефтени за пътно строителство   
1 Пенетрация /  БДС  EN  1426 / 70 35,7 
2  Температура на омекване по метода „пръстен и топче” / БДС  EN  1427 / 70 35,7 
3 Еластично възстановяване на модифицирани битуми / БДС  EN 13398 / 60 30,6 

ІV Асфалтови смеси   
1 Обемна плътност / БДС  EN  12697-6 /  60 30,6 
2 Максимална плътност / БДС  EN  12697-5 / 50 25,5 
3 Съдържание на въздушни пори / БДС  EN  12697-8 / 110 56,1 
4 Изпитване по Маршал – стаблитет, протичане  / БДС  EN  12697-34 / 90 45,9 
5 Разпределение  на размера на частиците  / БДС  EN  12697-2 / 140 71,4 
6 Съдържание на разтворимо свързващо вещество / БДС  EN  12697-1 / 140 71,4 

7 Дебелина на асфалтова настилка /БДС EN 12697-36/ 50 25,5 

8 Температура на асфалтова смес /БДС EN 12697-13/ 40 20,4 

9 Размери на асфалтово пробно тяло /БДС EN 12697-29/ 50 25,5 

10 Изрязване на сондажна ядка за всеки 50 mm дебелина 30 15,3 

11 Изпитване  на сондажна ядка  60 30,6 

 Протокол от изпитване 15 7,7 
 

ЗАБЕЛЕЖКА:  При повече от 30 броя еднакви проби, възможност за намаление на цената до 10 %. 
 
август 2025 г.       

Ръководител И. Лаборатория : …………............ 
                                  /инж. К. Драганова/
          

 
 
 
 

 
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ “ДРАГИЕВ И КО” ООД ПЛОВДИВ 

БСА  рег. №  99 ЛИ 
с. Цалапица обл. Пловдив, местност „Харманчетата”  

в Асфалтова база на „Драгиев и Ко”  
Тел: 0887942690   e-mail: lab_dragiev@yahoo.com 

 


